ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkudebnl laboratof & 10468 akredilovand CiA podle CSN EN ISO/EC 17025:2005
Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institule In accordance with EN ISO/IEC 17025:2005

Husova 675, 508 01 Hofice, Czech Republic telefon 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz
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PROTOKOL O ZKOUSKACH
LOMOVY KAMEN LK g

(dle deklarace vyrobce)

Klient : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RUZodol |

Material : Pfirodni kamen

Provozovna - JAKUBCOVICE

Hornina : Droba

Mislo pdvodu : Kamenolom Jakubéovice

Vykonavatel : ZkuSebna kamene a kameniva, 5.r.o.
Husova 675

508 01 Hofice

Resitelské pracovisté : Zku$ebnl laboratoF &. 1046 akreditovana CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
ZL Hofice

Datum provedeni zkouZek :3.11.2016 - 5.12.2016

Datum vystaveni protokolu :6.12.2016

Za spravnosl proiokolu odpovida : Jaroslava Soukupovéa é/

zastupce vedouciho zku$ebni laboralofe

Protokol obsahuje 3 strany {v&etn& titulni).
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.
Vitisk Cislo 1 a 2 obdrzel klient, vytisk &islo 3 si ponechal vykonavatel.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl pfevzat a zaevidovan takto:

Zakazka &lslo: 3314.2/16
Vzorek gislo: 8801/16

Datum pievzeli: 17.10.20186
Vzorek odebralpfevzal za: Ing. M. Hbrbe st.
Zastupce klienta: Ing. Z. Sazimova
Vzorek obsahuje: 6 ks

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 311/16 byly provedeny zkouky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle:

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cdst 1: Specifikace

U v3ech zkousek byla spinéna podminka o po&iu soub&2znych stanovenl a dodrzeny poZadavky na zku3ebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL.

Uvedené rozsifené nejistoty méfenl jsou zaloZeny na standardnl nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coZ pro normaini rozdélenl poskytuje hladinu spolehiivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Stanoveni objemové hmotnosti a naséakavosti
podie CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m®

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm,

Stanoveni pevnosti v tlaku
podle CSN EN 1926.

Hodnaota rozdifené nejistoty mé&feni zkudebni metody je 2 MPa.

Stanoveni odolnosti vi&i zmrazovani a rozmrazovani
podle CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozélfené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,02 % hm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka &. 1: ObjJemovd hmotnost a nasdkavost
Zku$ebnl télesa / Hod
Viastnost Zkuse:nl Jedn. esa f Hodnoty Priamér
metoda 1, 2. a. 4. 5, 6. 7. 8. 9, 10.
Objemova hmotnost CsN E':ari“'z' Mgim® | 2,679 | 2,650 | 2,677 | 2,670 | 2,678 | 2,670 | 2,645 | 2,671 | 2,673 | 2,681 | 2,667
Nasakavost ESh Eﬁﬂf"‘;""‘z' %hm | 085 | 073 | 041 | 0,55 | 057 | 0,80 | 043 | 068 | 086 | 083 | 0,67
Tabulka &. 2: Pevnost v tlaku (vzorek nasdkly)
Rozméry zkuZebnich L&les: 50/50/50 mm
Zku&ebni télesa / Hod
Viastnost Zkuéte:nl Jedn. uBehal thtesa [ Hodnoty Priimér
metoda 1 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9, 10.
Pevnost v tlaku 58 50 78 59 62 7 59 72 72 60 64
Smérodalnad odchylka + s 846
CSNEN 1926 MPa
Spodnl otekdvana hodnota £ 4B
Minimainl hodnola 50
Tabulka &. 3: Odolnost vir¥] zmrazovani a rozmrazovani {po 26 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
[ tél
Vlastnost Zkuﬁe:nl Jedn., SKuZehaljthiesaiiiodnoty Primér
metoda 1. 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10,
- zirala hmotnosli % hm. 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 25,6 0,2 28,6 0,2 56
Vyskyl
&SN EN 13383-2 olevfenych ne ne ne ne ne ne ano ne aho ne
- vlzuainl posouzeni kap. 9 "| trhlinsk
zkudebn| navaiky Vyskyl
nﬁr?:;leh ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne
{extury

5. ZAVER

Vysledky zkoudek se tyka]l pouze zkoudenych vzorkd.
Bez plsemnéha souhlasu ZL nesmi byl tento prolokol reprodukovdn Jinak nez cely.
Stiznos| nebe namitku k protokolu [ze vznésl pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnl od dorugenl,

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pflloh

- KONEC PROTOKOLU -




